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% cErRRAD Starachowice, 07.09.2023
“CERRAD" Sp. z 0.0 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA/ TECHNICAL CHARACTERISTICS/
- Radomsics 4973 " TECHNISCHE CHARAKTERISTIK/ TEXHUMECKAS XAPAKTEPUCTUKA/
7-200 Starachowi
S A TEXHIYHA XAPAKTEPUCTUKA
tel. 41 275 54 33 nr/no/ Ne 597

Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodne] E < 0,5% EN 14 411 Bl,, zalgcznik G, Plytki uniwersalne - GL
Dry Pressed Ceramic tiles with low water absorption rate E < 0.5% EN 14 411 Bl. attachment G, Universal tiles - GL
Keramikplatten trockengepresst mit geringerer Wasseraufnahme E £ 0,5 % EN 14 411 Bla, Anlage G, Universalfliesen— GL
Kepamuueckan nAnMTKa Cyxoro npeccoBaHnAa ¢ HUSKMm sogonornowenvem E $0,5% EN 14 411 Bla, npunoenne G, nautka yHueepcanbHaa— GL
Kepamiuna naMTKa Cyxoro npecyBaHHA 3 HUSLKWM BOAONOTIMHaHHAM E < 0,5% EN 14 411 Bla, soaarok G, nanTka yHisepcansHa— GL

NAZWA/ COLLETION NAME/ NAME/ POWIERZCHNIA/ SURFACE/ OBERFLACHE/
HAUMEHOBAHMUE/ HA3BA KOLOR/ COLOUR/ FARBE/ LIBET/ KO/IP NOBEPXHOCTb/ NOBEPXHA
MASA NIEPODBARWIONA/ NOT COLOUR BODY/
AVIANO WHITE NICHT ANGEFARBTE MASSE/ MACCA GHADICA/ SMO?.;%ﬁkATT/MAAKAﬂ/
HENQAOKPALUEHHAA / MACA HENIASAPEOBAHA
WYMAGANIA NORMY SREDNIE OSIAGANE PARAMETRY
NORMA REQUIREMENTS MEAN VALUE ACHIEVED
WLA$CIw0$cIE::E%?:;P:I?:?;E(S;&E:GENSCHAHEN NORM NORMANFORDERUNGEN DURCHSCHNITTLICH ERREICHTE PARAMETER
HOPMA TPEGOBAHWA HOPMbI CPEAHUE NOKA3ATE/N
BUMOTY HOPMM CEPEQHI 3HAYEHHSA
NASIAKLIWOSC WODNA [%]
WATER ABSORPTION [%]
‘ WASSERAUFNAHME [%] PN-EN 150 505 <01
> BOZLOMNOFMIOLLEHME [%} 10545-3
BOAONOMAMHAHHA [%]
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE [N/mm?)
; MODULUS OF RUPTURE [N/mm2] PN-EN 150
BIEGEFESTIGKEIT [N/mm2) 235 >40
L S TIPOYHOCTb HA M3TUB [H/mm2] 105454
MILHICTb HA BUIMH [H/mm2]
SILA LAMIACA [N]
BREAKING STRENGTH [N]
- . BRUCHKRAFT [N] PN 50 21300 >1600
NPOYHOCTD HA PA3PbIB [H) 10545-4
MILIHICTB HA PO3PMEB [H)
MROZOODPORNOSE Wymagane mrozoodporna
FROST RESISTANCE PN-EN ISO Regquired resistant
FROSTBESTANDIGKEIT Erforderlich frostbestandig
MOPO3OCTOMKOCTD 10545-12 Tpebyertca MOpO30CTOMKAR
MOPO3OCTIHKICTL HeobxigHa MOpPO3OCTiHKa
ODPORNOSC NA SCIERANIE PEI Wymagane
. . ABRASION RESISTANCE PEI PN-EN ISO Required
ABRIEBFESTIGKEIT PEI Erforderlich 4/6000
(Y M3HOCOCTOIKOCTb MO LKA PEI 10545-7 Tpebyerca
3HOCOCTIAKICTL 3A WKAOIO PEI HeobxigHa
ODPORNOSC NA $SRODKI CHEM. DOM. UZYTKU
RESISTANCE TO HOUSEHOLD CHEMICALS PN-EN 150 min. B
BESTANDIGKEIT GEGEN IM HAUSHALT VERWENDETE MITTEL MuH. B A
YCTOMYMBOCTb K EbITOBbIM YMCTALLMM CPEACTBAM 10545-13 Min. B
CTIAKICTb 20 NOEYTOBMX MUIAHUX 3ACOEIB
ODPORNOSC CHEMICZNA Deklarowane A
CHEMICAL RESISTANCE Declared
&. CHEMISCHE BESTANDIGKEIT PN-EN1SO Angegeben
XUMUWYECKAA CTOMKOCTE 10545-13 [fleknapupoBaHHbie HA
XIMIMHA CTIAKICT ek i
ODPORNOSC NA PLAMIENIE
g RESISTANCE TO STAINING min. 3
'*‘_ # FLECKENBESTANDIGKEIT PN-EN SO MuH, 3 5
W W YCTOMMUBOCTb K OEPASOBAHMIO NATEH 10545-14 wis. 3
CTIAKICTb 10 YTBOPEHHA NAAM
ODPORNOSC NA PEKNIECIA WEOSKOWATE Wymagane Odporna
CRAZING RESISTANCE PN-EN ISO Required Resistant
BESTANDIGKEIT GEGEN HAARRISSE Erforderlich Bestindig
YCTORNMBOCT K NOABAEHUIO MEAKMX TRELLMH 10545-11 Toebyerc Yerotuuean
CTIAKICTD A0 YTBOPEHHA MUAKUX TPILLWH Heo6xigHa cTitika
KLASA ZDOLNOSCI PRZECIWPOSLIZGOWES
f NON- SLIP QUALITIES
ANTIRUTSCHKLASSE DIN 51130 - RS
KNACC NPOTUBOCKO/Ib3ALLMX CBOMCTB
RAIAC NPOTUKOB3KUX BAACTUBOCTEN
ODPORNOSC NA SZ0K TERMICZNY Wymagane Odporna
THERMAL SHOCK RESISTANCE PN-EN ISO- Required Resistant
Ic& SESTANDIGKEIT GEGEN THERMISCHEN SCHOCK Erforderlich Bestindig
TEPMUYECKAA CTOMIKOCTb 10545-3 Toebyerca Yerotiumpan
TEPMINHA CTHAKICTD Heabxiaxa cTiiika

DOKUMENTY ODNIESIENIA: DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR 7.1/04 CPR

REFERENCE DOCUMENT: DECLARATION OF PERFORMANCE NO. 7.1/04 CPR

REFERENZDOKUMENT: ERKLARUNG ZU DEN GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN NR. 7.1/04 CPR

HOPMATMBHbIA IOKYMEHT: IEKNIAPALIMA KAYECTBEHHBIX XAPAKTEPUCTHK Ne 7.1/04 CPR

HOPMATMBHMI [LOKYMEHT: [IEKNIAPALLIA AKICHUX XAPAKTEPUCTHK Ne 7.1/04 CPR TECH NOTO G
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